GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU Zat. nr 8/1
Temat: Klasztor w miejscowosci Barczewo Otwér 1 Gighokos¢ 15
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
T a s < ” Stopien
Rodzaj gruntu Mg (grorsaCImsa) Wilgotnosé Skurczalnoéé Plaslycznosc Plynnos¢ plastycanoddi
. . Zawarto$c
Domieszki gr CaCO3 w Ws Wp WL IL
Barwa gruntu cbraz  |Wilgotnosé m 22,27 16,81 27,5 0,51
llosé
waleczkowari 214 Stan gruntu pl/mpl
Wilgotnosé naturalna w;, Granica piynnosci wyznaczona metodg Casagrande'a w;
Masa Masa Masa
Mieep DaceyDivz naczyia Hnag Wilgotnosé naczynka z naczynfez i Wilgotnosé Liczba uderzen
gruntem z gruntem po naczynka i gruntem po naczynka
wysuszeniu g wysuszeniu
23,80 21,90 13,37 22,27 29,24 26,22 14,53 25,83 38
23,81 21,4 12,77 27,93 22
31,05 27,59 15,64 28,95 12
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wilgotnosé
gruntem zgruntem po [ naczynka g s¢
wysuszeniu
16,38 15,98 13,60 16,81
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GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU Zat. nr 8/2
Temat: Klasztor w miejscowosci Barczewo Otwér 1 Gigbokosé 5,5
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
Rodzaj gruntu  |saclSisi Wilgotnoéé Skurczalnoéé | Plastycznose Plynnosé p!agtt:fzi:éé‘r
. ) Zawartos¢
Domieszki Caco3 w Ws Wp WL IL
Barwa gruntu sz-br.  |Wilgotnosé w 30,61 21,07 50,7 0,32
llosé
waleczkowari 4/4 Stan gruntu tpl

Wilgotnosé naturalna w,,

Granica plynnosci wyznaczona metoda Casagrande'a w.

Masa Masa Masa
Miassnacayies 2 i Masé Wilgotnosc¢ naczynka z naczynks Maza Wilgotnosé Liczba uderzen
gruntem z grunftem po naczynka . gruntem po naczynka
wysuszeniu g wysuszeniu
23,85 21,38 13,31 30,61 24,19 21,22 15,06 48,21 31
20,85 18,31 13,3 50,70 25
21,68 18,77 13,24 52,62 20
23,63 19,84 13,39 57,21 11
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wilgotnosé
gruntem z gruntem po naczynka
wysuszeniu
17,41 16,78 13,79 21,07
WL =50,7 %
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GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU Zat. nr 8/3
Temat: Klasztor w miejscowosci Barczewo Otwor 2 Gighokos¢ 5,0
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
Rodzaj gruntu  [saclSisi Wilgotnosé Skurczalnosé | Plaslycznosc Plynno$é Slﬂpieﬁ,,‘
= plastycznosci
. . Zawartos¢
Domieszki CaCo3 w Ws Wp WL IL
Barwa gruntu sz.-br.  |Wilgotnosé w 32,86 26,92 59,5 0,18
llosé
waleczkowari 3/4 Stan gruntu tpl
Wilgotnosé naturalna w, Granica plynnosci wyznaczona metoda Casagrande'a w;
Masa Masa Masa
Wiasa naczynia.2 naczynka Mass Wilgotnos¢ naczynka z naczynke:2 Masa Wilgotnosé Liczba uderzeii
gruntem z gruntem po naczynka S gruntem po naczynka
wysuszeniu JE wysuszeniu
23,88 21,36 13,69 32,86 20,85 18,24 13,54 55,53 47
23,75 20,25 14,19 57,76 32
21,96 18,6 12,96 59,57 23
27,86 22,93 15,01 62,25 16
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wilgotnose
gruntem zgruntem po | naczynka flgotnose
wysuszeniu
16,50 15,80 13,20 26,92
WL =59,5%
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GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU Zat. nr 8/4
Temat: Klasztor w miejscowos$ci Barczewo Otwor 4 Gighokosc¢ 3,5
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
Rodzaj gruntu  [saclSi Wilgotnosé Skurczalnoéé | Plastycznogc Plynnosé plaft‘;’c"liigééi
; 2 Zawartosc¢
Domieszki CaCOo3 W Ws Wp WL IL
Barwa gruntu braz Wilgotnosé w/m 23,70 16,07 34,3 0,42
llosé
—— 3/4 Stan gruntu pl
Wilgotnos¢ naturalna w,, Granica plynnosci wyznaczona metodg Casagrande'a w;_
Masa Masa Masa
Maspnasayniaz| —msznka Wasa Viilgetinse | nacapikas | MACROkaz Masa Wilgotnos¢ | Liczba uderzen
gruntem z gruntem po naczynka viintain gruntem po naczynka
wysuszeniu g wysuszeniu
20,49 19,17 13,60 23,70 21,95 19,7 12,22 30,08 48
23,93 21,42 13,53 31,81 34
23,88 21,72 15,37 34,02 25
28,37 24,7 14,82 37,15 14
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynkaz | naczynka Masa Wiliotnose
gruntem z gruntem po naczynka figotno
wysuszeniu
14,67 14,22 11,42 16,07
WL=34,3%
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GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENC.JI GRUNTU Zat. nr 8/5
Temat: Klasztor w miejscowosci Barczewo Otwor 6 Glgbokos¢ 5,0
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
Rodzaj gruntu  |saclSiclsi Wilgolnosc Skurczalnosé | Plastycznosc Plynnose plag:::;ﬁ:ﬁi
; y Zawartosé
Domieszki CaCo3 W Ws Wp WL IL
Barwa gruntu brazowa |Wilgotnosé w 40,74 26,50 70,5 0,32
llogé
waleczkowars 4/4 Stan gruntu plitpl
Wilgotnos¢é naturalna w, Granica plynnoéci wyznaczona metoda Casagrande'a w
Masa Masa Masa
Maga naczyiika 2 nacEyRka Mesa Wilgotnosé naczynka z naczynla:z Masa Wilgotnosé Liczba uderzen
gruntem z gruntem po naczynka " gruntem po naczynka
wysuszeniu druten) wysuszeniu
23,63 20,75 13,68 40,74 21,31 18,28 13,57 64,33 45
20,26 17,65 13,75 66,92 36
22,08 18,45 13,32 70,76 23
23,05 18,85 13,24 74,87 15
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wilgotnosé
gruntem z gruntem po naczynka
wysuszeniu
16,36 15,74 13,40 26,50
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GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU Zat. nr 8/6
Temat: Klasztor w miejscowosci Barczewo Otwor 8 Glgbokosc 19
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
ROdZﬁj gruntu Mg (grorsaClmsa) Wilgotnos¢ Skurczalnosé Plastycznosc Plynnos¢ piaill:(}:zii:ééi'
; ; Zawarto$c¢
Domieszki gr caco3 w Ws Wp WL IL
Barwa gruntu c.brgz  |Wilgotnosé m 24,60 18,39 27,5 0,68
llogé
walstakowak 214 Stan gruntu mpl
Wilgotnosé naturalna w, Granica plynnosci wyznaczona metodg Casagrande'a w,
Masa Masa Masa
Masa naczynka z naczynka Masa wi naczynka z Masa . - y
ilgotnosé naczynka z Wilgotnosé Liczba uderzen
gruntem z grunfem po naczynka Gitte gruntem po naczynka
wysuszeniu g wysuszeniu
21,74 20,06 13,23 24,60 26,31 23,7 13,52 25,64 42
27,19 24,66 15,34 27,15 26
22,72 20,62 1825 28,49 18
28,01 25,01 14,96 29,85 11
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynkaz [ naczynka Masa Wildotnosé
gruntem Z gruntem po naczynka 9
wysuszeniu
14,52 14,04 11,43 18,39
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